
別紙１復旧構造図

<本復旧> <仮復旧>

再生密粒度アスコン
プライムコート 再生密粒度アスコン

　３　中級舗装（４０－１型）　

再生粒度調整砕石（ＲＭ－４０）または粒度調整砕石（Ｍ－４０）

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）またはクラッシャラン（Ｃ－４０）

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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（20cm以下毎に転圧）

路盤先行

工法

<本復旧> <仮復旧>

（タックコート） 再生密粒度アスコン 再生密粒度アスコン

プライムコート 再生粗粒度アスコン

　４　中級舗装（４０－２型）　

再生粒度調整砕石（ＲＭ－４０）または粒度調整砕石（Ｍ－４０）

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）またはクラッシャラン（Ｃ－４０）

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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<本復旧> <仮復旧>

再生密粒度アスコン

　５　簡易舗装A（３５型）　

プライムコート 再生密粒度アスコン

再生粒度調整砕石（ＲＭ－４０）または粒度調整砕石（Ｍ－４０）

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）またはクラッシャラン（Ｃ－４０）

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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<本復旧> <仮復旧>

再生密粒度アスコン

　６　簡易舗装B（３０型）　

プライムコート 再生密粒度アスコン

再生粒度調整砕石（ＲＭ－４０）または粒度調整砕石（Ｍ－４０）

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）またはクラッシャラン（Ｃ－４０）

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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<本復旧> <仮復旧>

細粒度アスコン 再生密粒度アスコン

　１１　歩道アスファルト舗装　

再生粒度調整砕石（ＲＭ－３０）または粒度調整砕石（Ｍ－３０）

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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（20cm以下毎に転圧）路盤先行
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プライムコート

<仮復旧>

再生密粒度アスコン

プライムコート

<本復旧>

　９　インターロッキング舗装（車道）　

再生粗粒度アスコンまたは

コンクリート（ＢＢ１８２Ｂ）

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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再生粒度調整砕石（ＲＭ－４０）または粒度調整砕石（Ｍ－４０）

インターロッキングブロック

モルタル（１：３）
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<本復旧> <仮復旧>

再生密粒度アスコン

　１２　歩道アスファルト舗装（透水性舗装）　

開粒度アスコン（２号）

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）またはクラッシャラン（Ｃ－４０）

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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再生しゃ断層用砂またはしゃ断層用砂
路盤先行

工法

<本復旧> <仮復旧>

再生密粒度アスコン

　８　車道アスファルト舗装（透水性２０型）　

開粒度アスコン（１号）

再生しゃ断層用砂またはしゃ断層用砂

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）またはクラッシャラン（Ｃ－４０）

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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<本復旧> <仮復旧>

再生密粒度アスコン開粒度アスコン（１号）

　７　車道アスファルト舗装（透水性３０型）　

再生しゃ断層用砂またはしゃ断層用砂

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）またはクラッシャラン（Ｃ－４０）

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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<仮復旧>

再生密粒度アスコン

　１０　インターロッキング舗装（歩道）　
<本復旧>

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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再生粒度調整砕石（ＲＭ－３０）または粒度調整砕石（Ｍ－３０）

インターロッキングブロック
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<本復旧> <仮復旧>

（タックコート） 再生密粒度アスコン 再生密粒度アスコン

再生粗粒度アスコン

（タックコート）

プライムコート
再生アス処理混合物

　１　高級舗装A（６５型）　

再生粗粒度アスコン

再生粒度調整砕石（ＲＭ－４０）または粒度調整砕石（Ｍ－４０）

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）またはクラッシャラン（Ｃ－４０）

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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：転圧位置

<本復旧> <仮復旧>

（タックコート） 再生密粒度アスコン 再生密粒度アスコン

（タックコート） 再生粗粒度アスコン

プライムコート 再生アス処理混合物

　２　高級舗装B（５５型）　

再生粒度調整砕石（ＲＭ－４０）または粒度調整砕石（Ｍ－４０）

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）またはクラッシャラン（Ｃ－４０）

良質発生土または改良土

埋戻し用砂または粒状改良土
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：転圧位置


